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Raport de inspectie a centralei fotovoltaice
FVE - nova instalace na strese

Numar de referinta raport: 39843 Conform: IEC TS 62446-3
Data si ora inspectiei: Vineri 2024/02/16 16:15  Data crearii raportului: Vineri 2024/02/23 00:00
Locatia inspectiei: FVE - nova instalace na stfeSe

Adresa: Zlin Coordonate GPS: 49.2244365, 17.6627635



PROPRIETAR
LOCATIE

| CLIENT

PROCESATOR
INSPECTIE

| CENTRALA

NUME COMPANIE/NUME
SPOREA s.r.0.

NUME
DroneTech s.r.o.

PERSOANA DE CONTACT
Ing. Ondrej Stanék

NUME
DroneTech s.r.o.

TEHNICIAN
Ing. Ondfej Stanék

PUTERE
0.07 MW,

MODULE (NUMAR MODULE: 163)
Jinko Solar Tiger Neo N-type 54HL4R-B
430W

TEHNOLOGIE MODULE

| COLECTARE DATE NUME

| VREME

| INSPECTIE

DroneTech s.r.o.

UAS
Matrice 30T

UMIDITATE
60 %

VITEZA VANT
2m/s

ACOPERIRE NORI

TIP INSPECTIE
IMPLICIT PERIODICA DEURGENTA

COD DE IDENTIFICARE/DATA NASTERE
26948991

NUMAR DE TELEFON
+420 724 302 040

ADRESA DE E-MAIL
stanek@dronetech.cz

NUMAR DE TELEFON
+420 724 302 040

ADRESA DE E-MAIL
stanek@dronetech.cz

INVERTORI
SOLAX X3-Hybrid G4

STRUCTURA
Structura pe acoperis

CONFIGURATIE MODULE

PILOT
Ing. Ondrej Stanék

CAMERA
M30T

TEMPERATURA
11°C

INTENSITATE RADIATIE SOLARA
865 W/m?2



Evaluare generala

Urmatoarele anomalii au fost identificate pe panourile centralei fotovoltaice inspectate, in total
5 pe 23 module.
Pierderea totala anuala estimata de energie este de 9 245,00 kWh.

Pierdere
Pierdere Pierdere anuala Pierdere

Numar Numar estimata estimata estimata de financiara
Nume anomalii module de putere de putere putere (kWh) anuala estimata
anomalie *(1) *(2) (kW) *(3) (%) *(4) *(5) (CZK) *(6)
Supraincalzire 3 3 0,65 kW 0,91 % 645,00 kWh 4 573,05 CZK
a grupului de
celule - nivel
scazut
(Cell Multi Low)
Modul 1 1 0,43 kW 0,61 % 430,00 kWh 3048,70 CZK
(Module)
Sir 1 19 8,17 kW 11,52 % 8 170,00 kWh 57 925,30 CZK
(String)

Total 5 23 9,25 kW 13,04 % 9 245,00 kWh 65 547,05 CZK



Evaluare generala

*(1) Anomalie: Numarul de aparitii ale unui anumit tip de anomalie.

*(2) Module: Numarul de module afectate de tipul respectiv de anomalie.

*(3) Estimarea pierderii de putere (kW): Pierderea de putere este definita ca produsul dintre numarul de module afectate, puterea de
varf a centralei (STC) si factorul de impact al anomaliilor asupra performantei (pe o scard dela0la 1).

*(4) Estimarea pierderii de putere (%): Pierderea de putere este definita ca raport intre pierderea estimata si puterea totald a centralei,
exprimat in procente.

*(5) Estimarea pierderii anuale de energie (kWh): Pierderea anuald de energie, exprimata in kilowatt-org, este calculata ca pierderea de
putere inmultita cu numarul de ore solare pe an.

*(6) Estimarea pierderii financiare anuale (CZK): Pierderea financiara anuala este calculata pe baza pierderii anuale de energie (kWh)
inmultita cu pretul pe kilowatt-ora. Pretul pe kilowatt-ora este stabilit conform tarifului de achizitie declarat de client pentru scopurile

acestui calcul.

Pentru mai multe informatii despre tipurile individuale de anomalii, va rugam sa consultati finalul documentului.



Harta anomalii
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Lista anomaliilor

Primarni Sekundarni Nume anomalie
fotka fotka
Modul
(Module)

Supraincalzire a
grupului de celule —
nivel scazut

(Cell Multi Low)

Supraincalzire a
grupului de celule —
nivel scazut

(Cell Multi Low)

Supraincalzire a
grupului de celule —
nivel scazut

(Cell Multi Low)

Sir
(String)

Rand
X,Y

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sir
XY

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Modul
X,Y

4,7

22

1.4

21

6,17

Prioritate

Ridicata

Scazuta

Scazuta

Scazuta

Ridicata

Delta

6.9

3.9

1.9

Actiune
propusa

Reparare

Monitorizare

Monitorizare

Monitorizare

Reparare




Desfasurarea si prelucrarea masuratorilor
termografice aeriene

Pentru scopurile acestui raport a fost utilizatda metodologia inspectiei termografice aeriene, prin care au fost
realizate imagini termice in infrarosu cu ajutorul mijloacelor fara pilot (dronelor), permitand masuratori detaliate si
de inalta precizie ale caracteristicilor termice ale modulelor fotovoltaice. Evaluarea a fost efectuata in conformitate
cu cerintele standardului IEC TS 62446-3. Metodologia aplicata permite detectarea anomaliilor termice si
diagnosticarea eficienta a zonelor defecte ale sistemului dintr-o perspectiva aeriana, asigurand o localizare foarte

precisa a defectiunilor identificate.

Datorita optimizarii procesului de zbor si de captare a imaginilor, toate datele au fost colectate intr-un interval scurt
de timp si in conditii meteorologice omogene (in special intensitate constanta a radiatiei solare), ceea ce

minimizeaza influenta factorilor variabili si permite o analiza consistentd a modulelor individuale.

Analiza a fost sprijinita suplimentar de o evaluare comprehensiva a imaginilor aeriene cu rezolutie spatiala foarte
mare (3 cm/px), ceea ce a permis identificarea anomaliilor la nivelul stringurilor, modulelor si chiar al celulelor

fotovoltaice individuale.

Pentru a asigura integritatea si acuratetea maxima a datelor, toate datele obtinute (imagini RGB color si imagini IR

in infrarosu) au fost verificate manual si corelate intre ele, eliminand posibilitatea unor interpretari eronate.

Au fost analizate urmatoarele anomalii

1. Celula (Cell): Anomalie termica locala la nivelul unei singure celule FV, indicand o potentiald defectiune a
celulei, de obicei cauzata de defecte de fabricatie, degradarea materialului sau deteriorari mecanice.

2. Mai multe celule (Cell Multi): Anomalii termice multiple distribuite pe mai multe celule adiacente dintr-un
modul, semnaland adesea un defect structural mai extins sau degradare.

3. Circuit: Defectiune la circuitul electric, manifestata prin cadere sau performanta redusa a mai multor
stringuri, asociata cu probleme de conexiune sau izolatie.

4. Combiner: Anomalie cauzata de o defectiune in punctul de combinare a mai multor stringuri intr-un flux de
curent continuu, adesea legata de conexiuni slabe, degradarea cablurilor sau esecul elementelor de protectie.

5. Fisuri (Cracking): Aparitia microfisurilor sau macrofisurilor in structura de sticla sau laminata a modulului,
ducénd la supraincalzire locald, pierdere de performanta si risc de degradare suplimentara.

6. Deteriorat (Damaged): Deformari mecanice ale modulului, inclusiv indoire, deplasare, afectari fizice sau fisuri
extinse, ce pot cauza pierderi semnificative de putere si riscuri sporite de siguranta.

7. Delaminare (Delamination): Separarea straturilor de sticla, material de incapsulare sau strat activ al
modulului, ducand la degradarea proprietatilor de protectie, sensibilitate mai mare la patrunderea umiditatii si

reducerea performantei.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

. Dioda (Diode): Activarea unei diode bypass ca urmare a cdderii unei celule sau a unui modul, semnaléand

prezenta unei defectiuni locale grave care afecteaza lantul de productie.

. Deteriorare elicoidala (Helix Damage): Deformare permanenta a modulelor sau a structurii de sustinere

cauzata de rasucirea mecanica a trackerului, de obicei ca urmare a unei defectiuni de control al miscarii.
Punct fierbinte (Hot Spot): Zona mica cu temperatura semnificativ mai ridicata fata de imprejurimi, indicand
conexiuni defecte, degradarea celulelor sau umbrire partial&, cu risc mare de aparitie a altor defectiuni.

Mai multe puncte fierbinti (Hot Spot Multi): Aparitia mai multor puncte fierbinti in cadrul unui modul, de
obicei la panouri cu strat subtire, indicand deteriorare structurala extinsa.

Scurtcircuit intern (Internal Short Circuit): Anomalie rezultata dintr-un scurtcircuit intern in modul, provocand
incalzire locala si scadere semnificativa a performantei.

Invertor (Inverter): Defectiune a invertorului care converteste curentul continuu (DC) in curent alternativ (AC),
manifestata prin nefunctionalitatea stringurilor conectate si afectand portiuni mari ale sistemului.

Cutie de jonctiune (Junction Box): Anomalie termica in punctul de conexiune al stringurilor pe modul,
indicand adesea conexiuni defecte, coroziune sau supraincalzirea contactelor electrice.

Modul lipsa (Missing): Modul absent fizic, care conform documentatiei proiectului ar fi trebuit instalat, sau
eliminat fara actualizarea documentatiei.

Modul (Module): Anomalie termica generala la nivelul unui modul intreg, indicand adesea defectarea diodelor
bypass, deteriorari interne sau degradarea completa a unitatii.

Obstructie fizica (Physical Obstruction): Prezenta unui obiect strain (de ex. frunze, pietre, zapada) pe
suprafata panoului, cauzand umbrire si scaderea locala a performantei.

Polaritate inversa (Reverse Polarity): Conexiune electrica cu polaritate incorecta, ducand la pierderi de
performanta, posibile deteriorari ale echipamentelor si risc de defectiuni.

Umbrire (Shading): Blocarea radiatiei solare de catre vegetatie, constructii sau alte obiecte, cu impact direct
asupra reducerii eficientei productiei de energie.

Murdarire (Soiling): Depunerea de praf, murddrie, excremente de pasari sau alte impuritati pe suprafata
panourilor, ducéand la iradiere inegala si reducerea performantei.

String: Set de module FV conectate in serie, unde defectiunile din module individuale sau conexiuni
afecteaza performanta intregului grup.

inclinare tracker (Tracker Tilt): Setare incorecta a unghiului trackerului, afectand capacitatea sistemului de a
optimiza productia de energie pe parcursul zilei.

String subperformant (Underperforming String): String cu performanta semnificativ mai mica fata de
stringurile adiacente, indicand de obicei defecte partiale.

Vegetatie (Vegetation): Umbrirea modulelor de cétre vegetatie (iarba, arbusti, copaci), reducand radiatia

solara directa si eficienta sistemului.



Exemple de anomalii

Cell Multi Low
(Supraincalzire a grupului
de celule - nivel scazut)

Supraincalzire a unui grup de
celule, cand temperatura zonei de
anomalie este mai mare decat
temperatura zonei inconjuratoare,
dar nu cu mai mult de 10 grade
Celsius
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Module (Modul)

Temperatura intregului modul este
ridicata in comparatie cu zona
inconjuratoare

String (Sir)

Anomalia de tip sir afecteaza
simultan mai multe module
conectate in cadrul sirului.
Anomalia sirului indica o
defectiune in modulele adiacente
corespunzatoare configuratiei
sirului si influenteaza toate
modulele din sir.
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